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Vorwort

Herzlichen Glickwunsch zu lhren neuen Bauele-
menten!

Die europaische Produktnorm DIN 14351-1 gibt vor,
dass Pflege- und Wartungshinweise zu erstellen sind.
Der Landesinnungsverband GFF Baden-Wiirttem-
berg und seine Partner sehen es als ihre Aufgabe an,
mit dieser Nutzungsinformation der Vorgabe nach-
zukommen.

Diese Bauelemente sind Gebrauchsgegenstande fiir
die zundchst Gewahrleistung im Rahmen der Verein-
barung oder der gesetzlichen Regelungen ibernom-
men wird. Wahrend der Gewahrleistungszeit ist es
erforderlich, dass Sie die neuen Bauelemente zum
Erhalt der Funktionsfahigkeit regelmaBig pflegen
und warten. Dies wird auch in der Grundlagennorm
DIN EN 14351 ,Fenster und Tiiren — Produktnorm, Lei-
stungseigenschaften — Teil 1: Fenster und AuBen-
tliren ohne Eigenschaften beziiglich Feuerschutz
und/oder Rauchdichtheit” allgemein beschrieben.
Diese Wartung ist nicht Bestandteil der vertraglichen
Leistung zwischen lhnen als Auftraggeber und dem
Handwerker als Auftragnehmer und muss gesondert
beauftragt werden.

Fir die regelmaflige Wartung bieten wir lhnen gerne
einen Wartungsvertrag an.

1. Reinigung, Pflege, Wartung
und Instandhaltung

1.1 Reinigung und Pflege

Verhalten wahrend der Bauphase (siehe dazu ausfiihr-
lich: Gebrauchsinformationen und Hinweise fiir Baue-
lemente).

Grundsatzlich gilt, dass schon wahrend der Bauphase
auf einen schonenden Umgang und besonderen
Schutz der Bauelemente zu achten ist. Hierfiir sind
auch Sie als Bauherr im Zusammenwirken mit nachfol-
genden Handwerkern verantwortlich.

Trotz aller Sorgfalt konnen wahrend und nach dem
Einbau Verschmutzungen wie Mértelreste, Fettfinger,
Tapezierkleister, Farbspritzer usw. auftreten. Diese Ver-
schmutzungen sind unverziiglich, besonders Ruick-
stande von Putz oder Mértel, zu entfernen. Mortelreste
und Farbspritzer lassen sich nur'vom Fachmann z.B.
durch vorsichtiges, seitliches Abschieben entfernen.
Besonders kritisch verhalten sich hierbei die Aullenbe-
schichtungen bei Glasoberflichen und bei Einschei-
bensicherheitsglas (ESG). Es ist dabei darauf zu achten,
dass die scharfen und harten Quarzsandsteinchen des
Mortels keine Kratzer auf der Oberflache hinterlassen.
Diese Arbeiten sollten Sie nur durch einen Fachmann
ausfiihren lassen.

Verwenden Sie fir die Reinigung der Bauteile grund-
satzlich neutrale Reiniger und halten Sie sich an deren
Anwendungs- und Dosierungshinweise. Reinigungs-
mittel, die aggressive Stoffe, Losungsmittel, Ammoni-
ak, Terpene, Zitronen- und Orangenduftstoffe oder
Scheuermittel enthalten, sollten nicht verwendet wer-
den. Diese konnen die Oberflache beschadigen.

Zu reinigen sind die Auf3en- und Innenseiten der Bau-
elemente, bei Fenstern und Tiren auch der Falzbe-
reich.

Die ordnungsgemafe Reinigung ist mitentscheidend
fur die dauerhafte Haltbarkeit und das Aussehen Ihrer
Elemente.

Fir die optimale Pflege sollten Sie ein komplettes, spe-
ziell auf Ihre Bauelemente abgestimmtes Reinigungs-
und Pflegeset mit Intensivreiniger, Konservierer, Be-
schlagspray und Dichtungspflegemittel verwenden.
Wir nennen lhnen gerne eine Bezugsquelle.

Die nachfolgend beschriebenen MaBnahmen sollten,
je nach Belastungssituation und falls nicht anders an-
gegeben, mindestens zweimal jahrlich durchgefiihrt
werden.
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Entwasserungsoffnungen in Rahmenteilen oder Wet-
terschutzschienen stellen sicher, dass Niederschlags-
wasser kontrolliert nach au3en abgeleitet wird. Priifen
Sie daher regelméaBig, dass diese Offnungen durch-
gangig und funktionsfahig bleiben.

1.1.1 Holz-Oberflache

Der Anstrich unterliegt je nach Gebaudelage und
baulichem Schutz der Bauelemente unterschied-
lichen Witterungs- und Umwelteinfliissen. Deshalb
sind regelmiaBige Uberpriifungen, insbesondere der
aulleren Oberflachen, unerlasslich.

Der Einsatz von Spezialreinigern und Pflegemitteln
lasst die Holzoberfliche lange frisch aussehen,
schiitzt sie zusatzlich vor Witterungseinfliissen und
verlangert Renovierungsintervalle und Lebensdauer
der Bauelemente.

Ein Renovierungsanstrich kann bei lasierenden Be-
schichtungen nach ca. 2-3 Jahren, bei deckenden Be-
schichtungen nach ca. 4-5 Jahren notwendig werden.
Meist ist dies nur in den starker bewitterten auBeren
unteren Teilbereichen der Bauelemente erforderlich.

Dabei ist die vorhandene Altbeschichtung zu reini-
gen und mit Schleifpapier oder Schleifvlies bis auf
einen tragfahigen Untergrund abzuschleifen. Durch
mehrmaliges Uberstreichen kann eine lingere Halt-
barkeit des Anstrichs erreicht werden.

Die Glasabdichtung (Silikonfase oder Dichtungsgum-
mi), die Beschldge, Dichtungsprofile und Wetter-
schutzschienen bzw. alle beschichteten oder elo-
xierten  Aluminiumteile dirfen dabei nicht
liberstrichen werden.

Besonders kritisch sind Hagelschaden, die verstarkt
im horizontalen Rahmenbereich auftreten kénnen.
Nach derartigen Wetterereignissen mussen Sie die
Holzrahmen auf Oberflichenschaden, Farbabplat-
zungen, Farbrisse etc. Gberpriifen. Diese missen bei
Bedarf dann nachbehandelt werden.

1.1.2 Kunststoff-Oberflachen

Zur Reinigung von Kunststoff-Oberflachen bendti-
gen Sie Ublicherweise lediglich eine terpentin- und
ammoniakfreie Spulmittel-Losung. Allgemeine Ver-
schmutzungen durch Staub und Regen lassen sich
damit schnell und einfach beseitigen.

Bitte verwenden Sie zur Reinigung keine Scheuermit-
tel oder Chemikalien (wie Nitro-Verdiinnung, Benzin
0.3.), da diese die Oberflache beschadigen.

Das Reinigungsintervall ist dem Grad der Verschmut-
zung anzupassen. Sollten sich einmal Verschmut-
zungen auf Ihrem Bauelement befinden, die Sie nicht
wie beschrieben entfernen kénnen, wenden Sie sich
an uns als lhren Lieferanten.

Grundsatzlich gilt, dass alle I6semittelhaltigen Reini-
gungs- und Poliermittel, speziell auch Nagellack-Ent-
ferner oder sogenannte ,Plastikreiniger” ungeeignet
sind und nicht verwendet werden diirfen. Isopropa-
nol-Reiniger oder Spiritus sollen fiir die Reinigung
folierter oder koextrudierter Kunststoff-Oberflachen
(z.B. farbige Fensterprofile, Holzimitate) nicht einge-
setzt werden.

1.1.3 Aluminium-Oberflachen

Eloxierte Oberflachen sollen mindestens einmal jahr-
lich mit einem Tuch oder Schwamm sowie warmem
Wasser, dem ein chlorfreies Reinigungsmittel, z.B.
Spulmittel, zugegeben wurde, gereinigt werden.

Bei stark verschmutzten Oberflaichen empfehlen wir
den Einsatz von speziellen Eloxalreinigern. Um dabei
eine gleichméBige schlierenfreie Oberflache zu er-
halten, ist das Aluminium-anschlieBend mit einem
trockenen Tuch nachzupolieren.

Pulverbeschichtete Oberflichen werden bei norma-
ler Verschmutzung in der gleichen Art wie die elo-
xierten Oberflachen gereinigt. Nach der Reinigung
sollte hier mit klarem Wasser gut nachgespult wer-
den.

Fir stark verschmutzte Bauteile sind spezielle Reini-
gungsmittel zu verwenden und anschlieBend mit
einem Leder oder trockenen Tuch abzutrocknen.

Stark verschmutzte Rahmen sollten nur mit Spezial-
reinigungsmitteln gereinigt werden.

1.1.4 Glas

Zur Kennzeichnung von Isolierglasern sind Etiketten
notwendig. Wir entfernen diese Etiketten im Zuge
der Grobreinigung der Bauelemente. Bei alarmge-
benden Glasern erfolgt die Entfernung nach An-
schluss der Alarmanlage.

Falls sich auf den Glasoberflachen Klebstoffriickstan-
de oder Verschmutzungen aus der Bauphase befin-
den, versuchen Sie bitte nicht, diese selbst zu beseiti-
gen, sondern wenden Sie sich an einen geeigneten
Fachmann.

Auf Glas niemals Reinigungsmittel mit Scheuer- oder
Schiirfbestandteilen verwenden. Reinigungsgegen-
stand und -flissigkeit haufig wechseln, um zu ver-
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meiden, dass abgewaschener Schmutz, Staub und
Sand wieder auf die Glasflache gelangen und diese
verkratzen kénnen.

Bei auf der Witterungsseite beschichteten Gldsern
z.B. mit selbstreinigenden Eigenschaften, Sonnen-
schutzglasern und bei Einscheibensicherheitsglasern
(ESG bzw. ESG-H) ist bei der Reinigung besondere
Vorsicht geboten und unbedingt die Anweisung des
Herstellers zu beachten.

Sauger-, Etiketten- und Distanzplattchenabdriicke,
welche bei Benetzung der Glasoberflache sichtbar
und nach Abtrocknung nicht mehr sichtbar sind, stel-
len keinen Grund zur Beanstandung dar. Bei der Uib-
lichen Nutzung im trockenen Zustand werden diese
Ruickstande nicht erkannt.

1.2 Wartung und Instandhaltung

Bauelemente sind regelmafig auf Beschadigungen,
UnregelmaBigkeiten und Verformungen zu lberpri-
fen. Die Inspektionsintervalle richten sich nach der
Haufigkeit der Nutzung (z.B. Schule, Hotel, Biiro, Woh-
nung) und deren Intensitat. Unabhangig hiervon emp-
fehlen wir eine Uberpriifung zweimal jahrlich.

Fiur die regelmafBige Wartung und Instandhaltung Ih-
rer Bauelemente bieten wir Ihnen gerne einen War-
tungsvertrag an.

1.2.1 Dichtungen

Ihre Bauelemente sind mit Dichtungsprofilen ausge-
stattet. Sie sollten jahrlich auf einwandfreien Sitz und
Dichtfunktion gepriift werden und sind gegebenen-
falls zu erneuern.

Diese Dichtungen diirfen nicht iberstrichen werden.
Falls die inneren Falze nachgestrichen werden sollen,
sind dazu die Dichtungsprofile auszubauen.

Ein Austausch der Dichtprofile kann nach mehreren
Jahren, abhéngig von der Beanspruchung, zum Er-
halt der Dichtfunktion erforderlich werden.

1.2.2 Dichtstoffe

Elastische Dichtstoffe diirfen nicht tiberstrichen wer-
den. Beim Beschichten benachbarter Rahmenteile
und/oder Glashalteleisten muss das Ubergreifen der
Beschichtung (z.B. Farbe oder Lasur) auf maximal
Tmm begrenzt werden.

Dichtstoffe altern in Abhangigkeit von Umweltein-
flissen und Beanspruchung. Sie sind deshalb durch
Sichtkontrolle regelmaBig zu tberpriifen und gege-
benenfalls zu erneuern.

1.2.3 Beschldge

Zur dauerhaften Gewahrleistung einer einwandfreien
Funktion (Offnen und SchlieBen) sind Ihre Fenster mit
Beschlagen ausgestattet. Da Beschldge eine besonde-
re Sicherheitsrelevanz haben, ist eine erhéhte Sorgfalt
bei der Instandhaltung erforderlich.

Durch den Einsatz von Dreifachisolierglas und Funkti-
onsglasern (z.B. Einbruch- und Schallschutzglas) und
durch grof3ere Formate der Fensterelemente ist das
Eigengewicht der Bauelemente in den vergangen Jah-
ren tendenziell immer hoher geworden. Daher ist in
der Regel mit zusatzlichem Wartungsaufwand fiir die-
se Nachstellarbeiten an den Beschlagen zu rechnen.

h

Bitte 6len

Um die Leichtgdngigkeit der Bauelemente dauerhaft
zu erhalten, sind die zuganglichen beweglichen Be-
schlagteile (siehe beispielhafte Skizze) einmal jahr-
lich zu 6len oder mit sdurefreien Schmierstoffen zu
fetten.

Sicherheitsrelevante Beschlagteile sollten von einer
Fachkraft regelmaBig nach Herstellervorgaben auf
festen Sitz und auf Verschlei3 gepriift und bei Bedarf
ausgetauscht werden.

Uberbeanspruchung und sehr hiufige Bedienung
von Fenster-, Fenstertiir- und Haustiirbeschlagen
kdnnen zu friihzeitiger Erneuerung von sicherheits-
relevanten Beschlagteilen fiihren. Das Ein- und Nach-
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stellen ergibt sich zwangsldaufig aus dem bestim-
mungsgemalen Gebrauch und stellt deshalb keinen
Mangel dar.

Falls sich ein Bauelement einmal schwer 6ffnen lasst,
wenden Sie sich an lhren Fachbetrieb. Ein eventuell
erforderliches Nachregulieren der Beschlage, z.B. bei
Streifen des Fliigels, spatestens aber Einstellarbeiten
an Beschlagen oder das Austauschen von Teilen und
das Aus- und Einhdngen von Fliigeln sollte aus-
schlieBlich vom Fachbetrieb vorgenommen werden.

Beim Reinigen der Rahmen kénnen Reinigungs- oder
Pflegemittel z.B. auch den Korrosionsschutz der Be-
schlage beeintrachtigen.

1.2.4 Entwdsserungen

Entwdsserungsoffnungen sind regelmalig zu kon-
trollieren und freizuhalten. Dies gilt auch fiir die Ent-
wadsserung der wasserfliihrenden Ebenen (z.B. Noti-
berlaufe).

2. Besondere Hinweise

2.1 Barrierefreiheit

Sind an lhren Bauelementen barrierefreie Ubergange
eingebaut, wie z.B. schwellenlose Uberginge bei Au-
Bentiiren, konnen sichEinschrankungen bei der
Schlagregendichtheit (z.B. Wassereintritt) und der
Luftdichtheit (Zuglufterscheinungen) ergeben.

Es sind daher zusatzliche Mal3nahmen des baulichen
Witterungsschutzes (wie z.B. Entwasserungsrinnen,
Vordacher 0.4.) vorzusehen.

2.2 Fehlgebrauch

Ein Fehlgebrauch durch den Nutzer schrankt die Funk-
tionsfahigkeit lhrer Fenster ein und kann sogar zu ei-
ner Beschadigung flihren. Ein Fehlgebrauch liegt ins-
besondere vor,

- wenn Gegenstiande in den Offnungsbereich des ge-
offneten Bauelements eingeklemmt werden.

- wenn Fenster oder AuBentiiren unkontrolliert (z.B.
durch Wind) gegen die Fensterlaibung gedriickt
bzw. auf- und zugeschlagen werden. Dadurch kén-
nen die Beschlagteile, die Rahmen oder sonstige
Bestandteile der Fenster beschadigt oder zerstort
werden. Durch spezielle Zusatzteile (z.B. Drehbrem-
se, Offnungsbegrenzer) kann ein definierter Off-
nungsbereich eingehalten werden.

«wenn Zusatzlasten auf geoffnete Fenster oder Au-
Bentiren einwirken (z.B. durch Anhdngen, Abstit-
zen).

wenn beim SchlieBen von Fenstern oder Auen-
tren in den Falz zwischen Blendrahmen und Fliigel
gegriffen wird (Verletzungsgefahr).

wenn die Betatigungsgriffe nicht in Bedienrichtung
oder Uber die Begrenzung hinaus betatigt werden.

wenn die Fenster oder Fenstertliren nicht vollstan-
dig geschlossen und/oder verriegelt werden. Da-
durch kann u.U. die vereinbarte Einbruchhemmung,
Luftdurchlassigkeit und/ oder Schlagregendichtheit
nicht gewahrleistet werden. Zudem besteht dabei
die Gefahr des Verziehens des Fenster- und Turfli-
gels. Ein Verziehen ist in engen Grenzen zuldssig,
sofern die Funktion nicht beeintrachtigt ist.

wenn AuBlentliren, z.B. Haustlren, nicht vollstandig
geschlossen werden. AuBlentliren, z.B. Hausturen,
sind mit einer Verriegelung, oft auch mit einer Mehr-
fach-Verriegelung, ausgestattet. Die Betatigung /
Benutzung dieser Vorrichtungen ist Voraussetzung
fur das Erreichen der vereinbarten Einbruchhem-
mung, Luftdurchldssigkeit bzw. Schlagregendicht-
heit. Falls die Tiir nur in die Falle gezogen, und nicht
verschlossen wird, wird keine volle Dichtheit er-
reicht. Zudem besteht dabei die Gefahr des Verzie-
hens der Tir. Dieses ist bis zu einem Mal von 4 mm
zuldssig, sofern die Funktion der Haustiire gewahr-
leistet bleibt.

wenn wahrend der Bauphase z.B. durch nachfol-
gende Ausbaugewerke zu hohe Feuchtigkeitsein-
wirkungen (z.B. hohe Luftfeuchtigkeit, Regen auf
nicht abgedichtete Bauteiliibergange) und Ver-
schmutzung auf die Fenster einwirkt.

Bitte beachten Sie, dass nur ordnungsgemal ge-
schlossene und vollstandig verriegelte Fenster und
Turen ihre Leistungsfahigkeit (z.B. Warmedammung,
Schallddmmung, Schlagregendichtheit und Luft-
durchlassigkeit, Einbruchhemmung usw.) voll erbrin-
gen kénnen.

Durch Fehlgebrauch zwangslaufig entstehende feh-
lerhafte Zustande stellen keinen Mangel dar.

2.3 Glasbruch

Glasbruch ist ein zufélliges, durch duBere Einfllisse ent-
standenes Ereignis, welches — sofern es im Risikobe-
reich des Nutzers entsteht - nicht unter die Gewabhrlei-
stung fallt und gegen entsprechende Pramien in der
sog. Glasversicherung versichert werden kann.
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Um die Glasbruchgefahr zu verringern, sollten Sie
insbesondere Folgendes vermeiden:

. einen zu geringen Abstand eines Heizkorpers vor
der Glasflache (d.h. Minimum 30 cm, bei ESG Mini-
mum 15 cm)

- Bemalen, Beschichten, Bekleben

- Teilbeschattung der Glasflache (z.B. durch nicht voll-
standiges SchlieBen der Rollladen)

« zu dichtes Heranrlicken von Einrichtungs- und Ge-
brauchsgegenstanden

« Abstellen/Ablegen von Gegenstdanden in unmittel-
barer Scheibennahe

+ Anbringen von innenliegenden Beschattungen wie
Rollos oder Jalousien in sehr geringem Abstand
(kleiner 2 cm) und ohne Hinterliiftung,

- vollstandiges Voreinander-Schieben von Fligeln
z.B. bei Schiebeelementen

« Erschiitterungen

»Verwinden des Fliigels

2.4 ESG Spontanbruch

Bei der Verwendung von ESG kann es zu Spontan-
bruch durch Nickelsulfideinschltisse kommen. Bei der
Verwendung von ESG - H, d. h. Einscheibensicher-
heitsglas mit einem absolvierten Heat — Soak — Test
(HeiBlagerungstest) kann die Wahrscheinlichkeit eines
Ausfalls durch Spontanbruch deutlich gemindert -
aber nicht ganz ausgeschlossen werden (siehe DIN EN
14179 - 1 Abs. 3.2). Sollten Glasbriiche durch Nickel -
Sulfideinschlisse auftreten, stellen diese keinen Man-
gel dar. Diese Erscheinungen treten materialbedingt
auf und sind durch den Auftragnehmer nicht beein-
flussbar. Daher kdnnen wir dafiir auch keine Gewahr-
leistung Gbernehmen.

2.5 Liiften

Neue Bauelemente zeichnen sich durch eine beson-
ders hohe Dichtigkeit aus. Dadurch gewahrleisten sie
eine optimale Warmedammung und eine energiespa-
rende Beheizung Ihrer Wohnraume.

In geschlossenem Zustand verhindern neue Bauele-
mente weitgehend unkontrollierten Luftaustausch
und Zugerscheinungen zwischen innen und auflen.
Um Feuchteschaden und Schimmelbildung zu ver-
meiden, bedarf es deshalb einer kontrollierten Luf-
tung.

Grundsatzlich reduziert Liiften die Gefahr von Feuch-
teschaden in Gebduden und beugt damit gesundheit-
lichen und bauphysikalischen Problemen vor. Beson-
ders in neuen, sanierten und teilsanierten
Wohngebduden ist eine ausreichende Liftung auf-
grund der verbesserten Gebdudedichtigkeit nicht
mehr in jedem Fall sichergestellt.

Auf einen ausreichenden Luftwechsel ist auch aus
Griinden der Zufihrung von Verbrennungsluft nach
bauaufsichtlichen Vorschriften zu achten.

Ihre neuen Bauelemente verdandern das Raumklima. Es
ist deshalb gemal3 DIN 1946-6 ,Raumlufttechnik — Teil
6: Liftung von Wohnungen - Allgemeine Anforderun-
gen, Anforderungen zur Bemessung, Ausfiihrung und
Kennzeichnung, Ubergabe/Ubernahme (Abnahme)
und Instandhaltung” ein Liiftungskonzept erforder-
lich. Bitte halten Sie sich an die Vorgaben lhres Liif-
tungskonzepts.

Sofern der notwendige Luftwechsel nach DIN 1946-6
nicht durch eine Liftungsanlage sichergestellt werden
muss, kann dies durch manuelles Liiften erfolgen, wo-
bei niemals die Prazision der nutzerunabhangigen Liif-
tungsanlage erreicht wird.

Hinweise zum manuellen Luften:

1. Morgens alle Rdume ca. 5 bis 7 Minuten (vor allem
das Schlafzimmer, das Bad und die Kiiche) liften
(Stof3liftung). Im Laufe des Tages je nach Feuchtig-
keitsanfall mehrmals liften.

2. Die Fenster sollten nicht nur gekippt, sondern ganz
geoffnet werden, damit durch die Stof3liftung ein
intensiver Luftaustausch in klrzester Zeit garan-
tiert wird. Bei liberwiegender Luftung durch einen
gekippten Fensterflligel kann es im Rollladenka-
sten und/ oder den Wanden/ Decken zu Tauwas-
serbildung kommen.

3. Wahrend der Luftung die Heizung abdrehen.

4.Die Raumtemperatur sollte immer zwischen 18
und 22°C liegen. Bitte beachten Sie dabei den Zu-
sammenhang zwischen Raumtemperatur und rela-
tiver Luftfeuchte. Als Orientierung dient nachfol-
gende Tabelle:

Raumtemperatur (C°) | 22 21 20 19 18

Relative

Luftfeuchtigkeit (%) 45 | 475 50

525 | 55

5. StoBluftung bewirkt schnellen und wirkungsvollen
Luftaustausch.
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6. Ausreichende Liiftung zeigt sich aus der Erfahrung
dadurch, dass bei getffnetem Fenster eine kon-
densierte Glasflache abgetrocknet ist.

2.6 Optische Veranderungen

2.6.1 Alterungsprozesse

Bauteile unterliegen einer natiirlichen Veranderung/
Alterung und zeigen mit der Zeit Gebrauchsspuren,
die als solche keinen Mangel darstellen. Die regelma-
Bige visuelle Uberpriifung der Bauteile zeigt eventu-
ell daruber hinausgehende, beginnende Schaden
bereits im Anfangsstadium. Je friiher notwendige
MafBnahmen ergriffen werden, umso geringer ist der
Erhaltungs- bzw. Instandsetzungsaufwand.

2.6.2 Hinweis fiir Nachlieferungen

Geringe Farbunterschiede zwischen Bestand und
nachgelieferten Bauteilen sind moglich und abhan-
gig von den Eigenschaften der Komponenten. Farb-
unterschiede bei Nachlieferungen oder Reparaturen
sind nicht vollig auszuschlieBen. Oberflachen kén-
nen sich z.B. durch Umwelteinfliisse (UV-Strahlen
und/oder Regen etc.) verandern. Bauelemente sind
allgemein klimatisch hoch beanspruchte Au3enbau-
teile und werden daher nicht die visuelle Qualitat be-
halten, die sie im Zeitpunkt der Abnahme hatten.

2.7 Tauwasser

Tauwasser (Niederschlag des raumseitigen oder au-
Benseitigen Wasserdampfes) tritt dann auf, wenn
warme feuchte Luft auf kalte Oberflachen trifft (Kon-
densation). Die feuchte Luft kiihlt sich dabei ab.

Der Uberschiissige Anteil der Luftfeuchtigkeit bildet
einen Beschlag an der kalten Oberflache. Dieser Be-
schlag kann an der Innenseite und an der AuBenseite
der Glasscheiben auftreten.

Dabei tritt raumseitig die Tauwasserbildung am Glas-
randbereich zuerst auf, an der Aul3enseite zuerst auf
der Glasflache. Diese Erscheinung ist physikalisch be-
dingt und stellt keinen Mangel dar.

Viele MalBnahmen, z.B. Austausch der Heizungsanlage,
Warmedammung an den AuBenwanden, Anderungen
der Nutzungsbedingungen innerhalb des Gebadudes
kdnnen Auswirkungen auf eine Tauwasserbildung am
oder im Bauelement haben.

Tauwasser ist zeitnah zu entfernen. Der betroffene Be-
reich ist zu reinigen. Ansonsten besteht die Gefahr von
Schadigungen und/ oder Schimmelpilzbildung.

2.7.1 Tauwasserniederschlag auf der Raumseite

Raume wie Badezimmer, Schwimmbader oder ande-
re Bereiche mit hoher Luftfeuchtigkeit - teilweise
auch Kiichen und Schlafzimmer - sind besonders von
Tauwasserniederschlag betroffen.

Neuwertige hochwarmedammende Isolierglaser tra-
gen von sich aus bereits zu vermindertem Innenbe-
schlag auf deren Oberflachen bei.

Tritt dennoch an den Bauteiloberfldichen Tauwasser
auf, ist dies i.d.R. ein Zeichen erhohter Raumfeuchtig-
keit, die durch geeignete Liftungsmalinahmen (sie-
he Kapitel 2.5) beseitigt werden muss.

Tiefe Fensterbdnke, dichte Vorhdnge, Blumen vor
dem Fenster kdnnen die Tauwasserbildung verstar-
ken, da sie die Konvektion (Luftaustausch) einschran-
ken.

2.7.2 Tauwasserniederschlag auf der AuBBenseite

Die witterungsseitige Glasoberflache ist aufgrund
der sehr guten Warmedammung relativ kalt. Deshalb
bildet sich bei entsprechender Luftfeuchtigkeit im
Freien Tauwasser auf der dufleren Glasoberflache,
was auch zu vermehrten Schmutzablagerungen auf
dieser Glasoberflache fiihren kann. Dachflachenfen-
ster sind stdrker betroffen als senkrechte Vergla-
sungen. Diese Erscheinungen sind physikalisch be-
dingt und stellen keinen Mangel dar.

2.7.3 Tauwasserniederschlag im Falz

Durch geringe, aber zulassige Luftdurchlassigkeiten
zwischen Fliigel und Rahmen kann feuchtebeladene
Raumluft in den Falzbereich eindringen und bei den
dort vorliegenden Temperaturen kondensieren.

Kurzzeitig auftretende Tauwasserbildung (auf z.B.
Wetterschutzschiene, Beschlagteile, Mitteldichtung)
ist unschadlich und zulassig.

Eine andauernde Tauwasserbildung fiihrt zu einer er-
hohten Feuchtebelastung. Das fiihrt im Extremfall
zum Wachstum von Schimmelpilzen und zur Schadi-
gung der Bauelemente.

Bei sehr niedrigen AuBentemperaturen kann auch
eine Eisbildung im Falzbereich auftreten. Bei Bauele-
menten mit Metallschwellen ist raumseitig eine Tau-
wasserbildung nicht auszuschlief3en.
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Sofern das Problem trotz eines Liftungskonzepts
und des Entfernens des Schimmels Uber einen lan-
geren Zeitraum nicht geldst werden kann, ist eine ge-
nauere Untersuchung der Ursachen erforderlich.

2.8 Dichtheiten bei extremer Belastung

Extreme Ereignisse, insbesondere Stirme mit sehr
hohen Windgeschwindigkeiten oder das Spritzen ge-
gen das Bauelement mit dem Wasserschlauch oder
gar Hochdruckreiniger, stellen au3erplanmaflige Be-
lastungen dar, denen Bauelemente nicht standhalten
konnen oder missen. Ein erhohter Luftdurchgang
oder Wassereintritt ist in einem solchen Fall nicht zu
vermeiden.

3. Nutzungs- und Sicherheitshin-
weise flir den Umgang mit Bau-
elementen

3.1 Allgemeine Gefahrenhinweise

3.2 Barrierefreiheit

Die im nachfolgenden Link enthaltenen Informatio-
nen enthalten Anweisungen fiir den Umgang mit
Fenstern und Fenstertliren, sowie mit den darin ver-
bauten Beschldagen. Die in dieser Richtlinie aufge-
fuhrten Informationen und Anweisungen beziehen
sich nicht auf spezielle Produkte/ Produkttypen, son-
dern gelten allgemein.

http://www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.asp

Die Richtlinie ist unter VHBE - Beschlage fiir Fenster
und Fenstertiren/Vorgaben und Hinweise fiir Endan-
wender - kostenfrei einsehbar.

Gefahr Ursache

Vermeidung

Abstirzen

Gefahr des Absturzes.

- Grundsatzlich besteht beijeder Form
eines geoffneten Fensterfligels die

- Achten Sie immer auf ausreichende
Sicherung.

- Kinder und Personen, die die Ge-
fahren nicht einschatzen koénnen,
sind von der Gefahrenquelle fernzu-
halten bzw. zu beaufsichtigen.

Einklemmen

durch Wind

und Fangscheren)

- unsachgemafes Bedienen

- unkontrolliertes Zu- und Aufschla-
gen der Fenster- und Tirenfllgel

- Entriegeln von Haltesystemen (Putz-

- Achten Sie beim Bedienen der Fen-
sterelemente auf die Klemmgefahr
zwischen Fenster-/Turfligel und
Rahmen bzw. Beschldagen.

- Kinder und Personen, die die Ge-
fahren nicht einschatzen koénnen,
von der Gefahrenquelle fernhalten
bzw. beaufsichtigen.

Verletzungsgefahren
und/oder Sachschaden

- Andriicken des Fliigels gegen die
Laibung

- Zusatzbelastung am Flugel (Kleider
und andere Gegenstande zum Lif-
ten aufhangen)

- Windeinwirkung

- Einbringen von Hindernissen

- Andriicken des Fliigels gegen die
Mauerlaibung  unterlassen.  Off-
nungsbegrenzer vorsehen.

- Keine zusatzlichen Belastungen an
Fensterfliigel anbringen.

- Bei Wind und Durchzug Fenster- und
Turenfliigel verschlie3en und verrie-
geln.

Diese Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit!
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http://www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.asp

4. Rechtliche Hinweise Notizen:

Wartung und Pflege aller Bauteile sind Vorausset-
zungen fir Gewahrleistung. Verschleif3, der durch
normale und sachgerechte Nutzung oder Schaden,
die durch unsachgemafBen Gebrauch und Reparatur-
versuche durch Dritte entstehen, sind durch die Ge-
wahrleistungsverpflichtung des Auftragnehmers
nicht abgedeckt.

Es wird haufig Ubersehen, dass zum gewdhnlichen
Gebrauch einer Sache auch ihre Wartung und Pflege
gehoren, um ihre dauerhafte Funktionsfahigkeit zu
erhalten.

Die vorliegenden,Nutzungs-, Pflege-, Wartungs- und
Sicherheitshinweise fiir Bauelemente” sind nach be-
stem Wissen und Gewissen erstellt. Sie stellen eine
Empfehlung dar, aus welcher weder Gewahrlei-
stungs- noch sonstige einklagbare Anspriiche ge-
geniber Verfassern und Herausgeber abgeleitet wer-
den kénnen.

Diese Nutzungs-, Pflege-, Wartungs- und Sicherheits-
hinweise flir Bauelemente 2019-01 dienen der Infor-
mation fiir den Umgang mit neuen Bauelementen.
Der Nutzer und der Handwerker sollen sich verstandi-
gen, damit die Bauelemente nach der Abnahme (ber
einen moglichst langen Nutzungszeitraum  die an-
fanglich vorhandenen Anforderungen beibehalten.

Dies ist aus der Sicht des Fachverbandes und seiner
Mitherausgeber zu erreichen, wenn die Bauelemente
entsprechend gewartet und instand gehalten wer-
den. Der Inhalt dieser Broschiire bietet hierfiir Hilfe-
stellung und ist nicht die einzige Erkenntnisquelle.

Bei Fragen und Unklarheiten sprechen Sie uns gerne an!
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